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Rock PEC - Verbundstoffe

Projektbericht

Bau einer begriinten Stiitzkonstruktion mit
TenCate Polyfelt Rock PEC und Erosionsschutzgewebe

Bei der Errichtung einer 10 Meter hohen Stiitzkonstruktion war die hohe Wasserleitfahigkeit
von TenCate Polyfelt Rock PEC das entscheidende Auswahlkriterium. Dadurch konnte das
anstehende kohasive Schiittmaterial verwendet werden.

Im Zuge des Aushaus des Gewerbe- und Industrie-
gebietes Birmingham Great Park war eine 10 Meter o X%

hohe Steilbdschung zu errichten. Sowohl aus optischen ; s

als auch aus wirtschaftlichen Griinden entschied man
sich fiir eine begriinte, geotextilbewehrte
Stiitzkonstruktion.

Auf Grund der guten Wasserleitfahigkeit von Rock PEC
konnte das anstehende kohasive Schiittmaterial
verwendet werden.

TenCate Polyfelt Rock PEC

Projekt-Daten

Projekt:
Birmingham Great Park, UK

Dammgeometrie:

Gesamthdhe: 10 m

Lange der Stutzkonstruktion: 325 m
Boschungsneigung: 63°

Berme (Breite 3 m) auf halber Hahe

Verwendete Geokunststoffe:
- TenCate Polyfelt Rock PEC 75

- Lagenabstand 50 cm

- Einbindelange ca. 8 m

- Gesamtmenge 25.000 m?
- Erosionsschutzgewebe
- Spritzbegriinung

Bauzeit: Sommer 2000
Planung: Keller-Comtec

Bauausfiihrung:
Morrison Construction Ltd

Erosionschutzgewebe
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Rock PEC’

Die begriinte Bdschung nach einem Jahr Schematischer Querschnitt der bewehrten Baschung
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TenCate Polyfelt Rock PEC - Birmingham Great Park, UK

Die Steilboschung weist eine Hohe von 10 m und eine Lange von 325 m auf. Die Baschungsneigung betréagt
63° (2 : 1), wabei in halber Hohe eine 3 m breite Berme fir eine bessere und wirksamere Bepflanzung und
Pflege vorgesehen wurde.

Auf Grund des anstehenden kohasiven Materials entschied man sich fiir die Verwendung von Rock PEC.
Rock PEC ist ein hochzugfester Verbundstoff, dessen Wasserleitfahigkeit die effektive Scherfestigkeit des
Verbundsystems Geotextil / Boden und damit die Standsicherheit erhht. Dadurch wird ein zeit- und
kostenintensiver Antransport von geeignetem Schiittmaterial vermieden, was wesentlich zum
wirtschaftlichen Erfolg dieser Baumethode beitragt. Zudem erlaubt die groRe Rollenbreite von 5,30 m einen
raschen Baufortschritt.

Als verlorene Schalung dienten speziell gebogene Stahlgitter, zum Erosionsschutz wurde an der Stirnflache
ein engmaschiges Gewebe eingebaut.

Die Bemessung erfolgte gemaR den Richtlinien des BS 8006:1995. Diese basiert auf der Betrachtung von
Grenzgleichgewichtszustanden, unter Zuhilfenahme der Methode Bishop mit modifizierten Gleitkreisen.
Durchgefihrt wurden die Berechnungen mit Hilfe des Programms “Talren” der Firma Terrasol.

Der abschlieBende Auftrag von Grassamen und Diinger auf die Bdschungsoberflache erfolgte durch
kanventionelle Spritzbegriinung.

Gebogene Stahlgitter dienten als verlorene
Schalung zur Errichtung der bewehrten
Stiitzkonstruktion.

Auf halber Hohe der Baschung wurde eine Berme fiir
Bepflanzung und Pflege vorgesehen.

Die Angaben in dieser Broschre entsprechen unserem letzten Wissensstand und bedrfen bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse einer Revision.
Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere fir einen bestimmten Einsatzzweck oder far Patentverletzungen, kann daraus nicht abgeleitet werden.
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